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Podstawa badania: Zamowienie nr 198038 z dnia 30.04.2015

Zawarto$¢ sprawozdania:

1. Badany materiat str. 2
2. Metoda badania str. 2
3. Warunki i wyniki badania

emisji formaldehydu str. 2

Sprawozdanie z badan zawiera 4 strony.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wyrobdw nie moze byé
kopiowane inaczej jak tylko w cato$ci.
Whyniki badan odnoszg sie tylko do badanego wyrobu.

Badany materiat zostat zuzyty podczas badania.
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Str. 2 — Sprawozdanie z badan Nr 5392/51/2015 z dnia 09.07.2015

1. Badany materiat

Piyta wiérowa typ P2

grubo$¢ nominalna [mm]: 38

data produkgiji: 12.05.2015
symbol proéb: 15263/1+2
Termin badania: 16.06. + 20.06.2015

Materiat do badan pobrat przedstawiciel firmy Kronospan Mielec Sp. z o0.0.

Termin dostarczenia prébek do Laboratorium Badania Wyrobéw - 26.05.2015.

2. Metoda badania

Badania wykonano wg Normy PN-EN 717-1:2006 Ptyty drewnopochodne — Oznaczanie
emisji formaldehydu — Czes¢ 1: Emisja formaldehydu metodg komorowg

Badania wykonano w komorach badawczych o pojemnosci 0,225 m® przy wypetnieniu
materiatowym 1 m? powierzchni czynnej/ 1 m® kubatury komory badawczej i 1 wymianie
powietrza na godzine.

3. Warunki i wyniki badania emisji formaldehydu

Warunki i wyniki badan emisji formaldehydu metoda komorowg przedstawiono w
ponizszych tablicach.



KOMORA 3: symbol préby: 15263.1

Str. 3 — Sprawozdanie z badan Nr 5392/51/2015 z dnia 09.07.2015

Ptyta wiérowa typ P2, 38 mm

Data Warunki badania Objetos¢ Absorbancja 2
. < llos¢ -
badania NI probki pochlonietego Stezenie
Czas Wilg. Temp. Cisnienie . powietrza Slepa formaldehydu
ekspozycii %] C] [hPa] oznaczenia V., Ptuczka 1 | Pluczka 2 préba formaldehydu [mg/m4
3 [mg]
[doba] [m?]
16'06'20,1,5 43 23,1 1005 1 0,11901 0,028 0,023 0,020 0,00061 0,005
Czystosc¢
17.06.2015 43 23,1 1006 1 0,11913 0,174 0,047 0,019 0,01049 0,088
1 43 23,1 1005 2 0,11903 0,162 0,052 0,013 0,01065 0,089
18.06.2015 43 23,1 996 1 0,11795 0,165 0,054 0,016 0,01069 0,091
2 43 23,0 995 2 0,11787 0,157 0,057 0,015 0,01055 0,089
19.06.2015 44 23,1 994 1 0,11771 0,162 0,051 0,014 0,01077 0,092
3 44 23,0 994 2 0,11775 0,167 0,051 0,012 0,01122 0,095
20.06.2015 44 23,0 996 1 0,11799 0,162 0,052 0,014 0,01058 0,090
4 44 23,0 996 2 0,11801 0,167 0,045 0,016 0,01042 0,088

Srednie stezenie rownowagowe formaldehydu w powietrzu komory

0,090 (0,072 ppm)

Odchylenie standardowe

0,002




Str. 4 — Sprawozdanie z badan Nr 5392/51/2015 z dnia 09.07.2015

KOMORA 4: symbol préby: 15263.2 Ptyta wiérowa typ P2, 38 mm
Data Warunki badania Objetos¢ Absorbancja 2
badania NI probki ] pochlilc?r?i;tego Stezenie
eksciazoazsycji VE{)'/IO? T[eorcr;]p ' C';”;Z?'e oznaczenia pOV\\/}:frza Pluczka 1 | Pluczka 2 slggg formaldehydu forr[nn?g/j;gi/du
[dobal] [m?] [ma]
16'06'20,1,5 43 22,9 1005 1 0,11911 0,028 0,023 0,020 0,00058 0,005
Czystosc¢
17.06.2015 43 22,9 1006 1 0,11921 0,165 0,052 0,019 0,01023 0,086
1 43 22,9 1005 2 0,11911 0,168 0,046 0,013 0,01071 0,090
18.06.2015 43 22,9 996 1 0,11803 0,165 0,050 0,016 0,01046 0,089
2 43 22,8 995 2 0,11795 0,151 0,056 0,015 0,01026 0,087
19.06.2015 44 22,9 994 1 0,11779 0,157 0,057 0,014 0,01077 0,091
3 44 22,8 994 2 0,11783 0,170 0,043 0,012 0,01099 0,093
20.06.2015 44 22,8 996 1 0,11807 0,160 0,053 0,014 0,01050 0,089
4 44 22,7 996 2 0,11813 0,156 0,053 0,016 0,01025 0,087
Srednie stezenie rownowagowe formaldehydu w powietrzu komory 0,089 (0,071 ppm)
Odchylenie standardowe 0,003
Barbara Roman Mirostawa Mrozek

Badania wykonata Autoryzowata

PPD spoika o B

koniec sprawozdania




